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SC Holzindustrie Schweighofer SRL
Strada Industriilor 1
RO-515800 Sebes/Alba

Uberwachung 2012 der Produktion von Holzpellets geman

e ONORMM 7135

o DINplus Zertifizierungsprogramm fiir ,Holzpellets zur
Verwendung in Kleinfeuerungsstatten®

o European Pellet Council - ENplus Handbuch fiir die
Zertifizierung von Holzpellets fur Heizungszwecke

31.07.2006 (Uberwachungsvertrag)
19.11.2012 (Beauftragung ENplus)

06.09.2012

06.09.2012

Bis zur nachsten Uberwachung, langstens bis Ende 2013

Forschungsinstitut und akkreditierte Prif- und Uberwachungsstelle der Osterreichischen Gesellschaft fir Holzforschung

ZVR 850936522
HOLZFORSCHUNG AUSTRIA, A-1030 Wien, Franz Grill-StraBe 7

Tel +43-1/798 26 23-0, Fax +43-1/798 26 23-50, E-Mail hfa@holzforschung.at, Homepage www.holzforschung.at



Produktionsschritte: Trocknung
Storstoffabscheidung
Zerkleinerung
Konditionierung
Pelletierung

Kihlung/Siebung

s Rl

Absackung und lose Verladung

Ausschussware: Die Abscheidung erfolgt mittels Klappen
nach dem Kiihler. Die Pellets werden
mittels Foérderschnecke zuriick in den
Hobelspansilo und damit wieder in die
Produktion gefuhrt.

2.3.  Kontrolle der Lagerung

Art und Anzahl der Lagereinrichtungen: 2 Betonsilos, 4 kleine Puffersilos fiir die
Verladung, 1 Lagerhalle

Lagerung von Ausschussware Es wird keine Ausschussware gelagert,

(nicht zertifizierter Ware): Ausschussware wird direkt zuriick in den

Hobelsilo geleitet.

2.4.  Lieferart, Feinanteilabscheidung und Kennzeichnung

Lieferart Feinanteilabscheidung Kennzeichung
lose Trommelsieb entspricht ONORM
M 7135, DINplus, siehe
Abweichung
Sackware Trommelsieb entspricht ONORM
M 7135, DINplus, siehe
Abweichung
Abweichung:

e Es fehlt der Hinweis "Trocken lagern und transportieren" sowie der Hinweis
“Verbrennung nur in dafiir geeigneten und zugelassenen
Feuerungsstétten". Es wurde vereinbart, diese Hinweise auf der
Verpackung zu vermerken. ‘

Die Behebung der Abweichung wurde am 15.10.2012 via E-Mail bestétigt.

2.5.  Probenentnahme im Zuge der Uberwachung
Entnahmestelle Sackware: 1 x 1 Sack aus dem Lager
Entnahmestelle lose Ware: 10 x ca. 1 Liter nach dem Kihler + Sieb
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2.6.3. Ruickstellproben

S HOLZ
: FORSCHUNG

Haufigkeit: 3 x téglich
Probenumfang: 0,5 kg
Aufbewahrungsdauer: 1,5 Jahre

3. Laboruntersuchungen

Die Laboruntersuchungen wurden in der Holzforschung Austria (1), an der ofi
Technologie & Innovation GmbH (2), AT-1030 Wien und an der Eurofins Umwelt
Ost GmbH (3), DE-09633 Halsbriicke OT Tuttendorf durchgefiihrt.

3.1. Priifmethoden

Wassergehalt':
Asche, Sand?®
Heizwert':
Schiittdichte':
CIHIN?:
Feinanteil":
Mech. Festigkeit':
Chlor, Schwefel?:
Metalle*:
Ascheschmelz-
verhalten?:
Abmessungen':
Asche, Sand?:
Abrieb':
Rohdichte:

ONORM EN 14774-2

ONORM EN 14775

ONORM EN 14918

ONORM EN 15103

ONORM EN 15104

ONORM EN 15210-1

ONORM EN 15210-1

ONORM EN 15289 v

ONORM EN 15297 (fur diese Methode liegt derzeit noch keine Akkreditierung vor)

CEN/TS 15370-1 (fiir diese Methode liegt derzeit noch keine Akkreditierung vor)
ONORM EN 16127 (fur diese Methode liegt derzeit noch keine Akkreditierung vor)
DIN 51719

ONORM M 7135

DIN 52182

Alle angeftihrten Normen werden in der jeweils geltenden Fassung angewendet.
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4.  Zusammenfassung

Die Produktion von Holzpellets der Firma SC Holzindustrie Schweighofer SRL am
Produktionsstandort RO-515800 Sebes/Alba entspricht den Anforderungen der
ONORM M 7135, den Anforderungen des DINplus Zertifizierungsprogrammes fir
.Holzpellets zur Verwendung in Kleinfeuerungsstatten' und den Anforderungen des
European Pellet Council - ENplus Handbuches fiir die Zertifizierung von Holzpellets
ENplus A1 fur Heizungszwecke.

Abweichungen, deren Behebung der Holzforschung Austria im Zuge der
nachsten Uberwachung nachzuweisen ist:
e Angabe der CO, Emissionen

Abweichungen, deren Behebung der Holzforschung Austria innerhalb von
4 Wochen schriftlich nachzuweisen (ggf. durch Ubersendung von angeforderten
Dokumenten) ist:

* Esfehlt der Hinweis "Trocken lagern und transportieren" sowie der Hinweis
“Verbrennung nur in dafiir geeigneten und zugelassenen Feuerungsstétten”. Es
wurde vereinbart, diese Hinweise auf der Verpackung zu vermerken.

Die Behebung der Abweichung wurde am 15.10.2012 via E-Mail bestétigt.

e Im Zuge der Uberwachung wurde festgestellt, dass die Kontrolle des Feinanteils
nicht durchgeftihrt wurde.

Die Behebung der Abweichung wurde per E-Mail am 09.10.2012 (Kaufbeleg
3,15 mm Sieb) und 20.09.2012 (Produktionsprotokoll) nachgewiesen.

e Es wurde festgestellt, dass die jahrliche Mitarbeiterschulung nicht durchgefiihrt
wurde. Diese ist nachzuholen, zu dokumentieren und der Nachweis der
Durchfihrung der Holzforschung Austria nachzureichen.

Die Behebung der Abweichung wurde am 20.09.2012 via E-Mail bestétigt.
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e
1 Wiltried Pichler E Robert Stocker, Bakk. techn.

Jelchnungsberechtigter Bearbeiter

[Kopie ergeht an:

DIN Certco, DE-12103 Berlin per E-Mail (agatha.swierczynski@dincertco.de)
ol CERT, AT-1030 Wien per E-Mail (udo.pappler@ofi.at)

Holzforschung Austria st fur dieses Verfahren vom European Pellet Council EPC und von DINCertco als
Prutstolle anerkannt.

Akkroditiont als Prif- und Uberwachungsstelle durch das BMWEFJ (nicht akkreditierte Priifmethoden sind
yekenizeichnet).

Uie L igubnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Gegensténde zum Zeitpunkt der Untersuchung.
Atinstignwelse Veroffentlichung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Holzforschung Austria gestattet.

(The tosults and statements given in this document relate only to the tested materials, the present information and
the stiato of the art at the time of investigation. Publication in excerpts is only permitted with the written approval of
Holziormehung Austria.)
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